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TECHNICKY LIST @ Chemolak

Farba epoxidova dvojzlozkova zakladna zinkfosfatova
EPONAL S 2300

JK 246 231 01
PN 112 360 93

Disperzia antikorézneho pigmentu a plnidiel v roztoku strednemolekularnej epoxidovej Zivice a zmesi rozpGst'adiel s pridavkom aditiv.

Pouzitie

S2300sa pouziva ako zakladny antikorézny nater na ocel', zelezo, pozinkovany ocel'ovy plech, hlinik, mosadz v prostrediach s koréznou agresivitou C3 - C5.
NepouZivat' na natery prichadzajlce do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nabytku a hraciek.

S 7300 pre vytvrdzovanie pri teplote prostredia >10°C

Objemovy tuziaci pomer: 2,5 obj. dielov S 2300: 1 obj. diel S 7300
Hmotnostny tuziaci pomer: 100 hm. dielov S 2300 : 25 hm. dielov S 7300
S 7301 pre vytvrdzovanie pri teplote od 0°Cdo 10°C

Objemovy tuziaci pomer: 6 obj. dielov S 2300: 1 obj. diel S 7301
Hmotnostny tuziaci pomer: 100 hm. dielov S 2300 : 10 hm. dielov S 7301

FYZIKALNA A TECHNICKA CHARAKTERISTIKA VYROBKU V NATUZENOM STAVE
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- Cistenie 5% vodnym roztokom amoniaku s pridavkom saponatu ( napr. na 11 vody pridat' 50 ml ¢pavkovej vody (25%-nej)
a 50 ml saponatu), dokladne rozotierat' po podklade do vytvorenia peny

Pokyny k aplikacii
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podklad otryskany na Cistotu Sa 2 "2, najneskor do 2 h po otryskani sa nanesie nater
1krat$2300  60-80 pm

1kratU2094 60  pm

alebo

1-krat$2300 60-80 pm

1-kratS2324 100 Hm

1-krat U2094 60 pm

Nanasa sa striekanim alebo Stetcom. Nater zasycha po natuzeni. Pred aplikaciou sa musi farba dokonale premiesat' odo dna obalu. Tuzi sa

v predpisanom pomere a potom riedi podl'a spdsobu aplikacie riedidlom S 6300. Natuzena a nariedena zmes sa po premiesani necha odstat' cca 15
min., aby zlozky zreagovali a vyprchali vzduchové bubliny. Zivotnost' natuzenej a nariedenej zmesi je najmenej 4 h., pripravuje sa preto také mnoz-
stvo natuzenej zmesi, ktoré sa da pocas tejto doby spracovat'. lysoka vihkost' vzduchu a nizka teplota prostredia predlZuje zasychanie a méze byt'
pric¢inou roznych chyb nateru. Na vzduchu zaschnuty nater (pri podmienkach 23/50) vytvrdzovany tvrdiacou prisadou S 7300 je mozné pretriet’
d'alSou vrstvou po cca 12 h. Pre aplikacie pri nizkych teplotach sa pouziva tvrdidlo S 7301, pri pouziti tvrdidla S 7301 v podmienkach 23/50 je moz-
né pretriet' nater po cca. 1,5 h. Nespravny pomer tuzenia ma podstatny vplyv na zhorsenie Gzitkovych vlastnosti nateru. Naradie sa Cisti riedidlom
S 6300, C6000 alebo pripravkom P 8500.

Balenie

Neskladovat' spolocne s poZivatinami a krmivami. Skladovat' v pdvodnych, dobre uzatvorenych obaloch pri teplote+5 az +25°C v suchom a vetranom
sklade bez priameho Gcinku sineného Ziarenia. Skladovacie priestory musia zodpovedat' skladovaniu horl'awych kvapalin Il. triedy nebezpecnosti.
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Tieto informacie a uvedené doporucenia vychadzajd zo skdSobnych vysledkov, pozorovani alebo skisenosti ziskanych pri Specialne definovanych
skdskach. Priklady naterovych postupov nie s zavazné, je potrebné ich prispdsobit' Vasim skutoénym podmienkam a potrebam, oblasti pouzitia

a podmienkam pri spracovani - aplikacii. Uzivatelia zodpovedajd za spravne pouzitie vyrobku a musia zvazit' vsetky faktory a podmienky, ktoré
moZu ovplyvnit' konecn( kvalitu povrchovej Gpravy. lyhradzujeme si pravo na zmenu Gdajov v technicko-propagacnych materialoch bez predchad-
zajlceho upozornenia.



